
Sportplatz, alt, 67227 FT-Mörsch, FrühlingstraßeAnlage zu:
Projekt-Nr.:

Kornverteilung durch Siebung
nach DIN 18 123

SPAM B 1.4Probenbez.:Fa. GTSEntnahme durch:
1,0 - 3,8 mTiefe:Datum:

SEBodengruppe: Dr. HölzerAusgef. durch:
gestörtEntnahmeart:21.06.10Datum:

Bemerkungen: Der Anteil </= 0,063 mm beträgt 0,39 %!   
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Korngrösse [mm]

Schluffkorn Sandkorn

0.002 0.006 0.02 0.06
0.2 0.6

6 20 602

Kieskorn


