Anlage zu: Sportplatz, alt, 67227 FT-Morsch, Frihlingstral3e

Projekt-Nr.:

Kornverteilung durch Siebung

nach DIN 18 123
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Schluffkorn
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= 0,063 mm betragt 0,22 %

Bemerkungen: Der Anteil </



